
 

Предотвращение появления белого налёта 

 

Для того чтобы избежать образования на поверхности кирпичной кладки «высолов», 

необходимо: 

1. Использовать только качественные строительные растворы и смеси, в соответствии с 

рекомендациями;  

2. При выборе готовой кладочной смеси обращать внимание на входящие в неё 

компоненты (известь и другие, химические и красящие добавки, которые могут привести к 

наличию налёта на поверхности кладки), производить замешивание готовой смеси, 

согласно инструкции, указанной на упаковке кладочной смеси соблюдая водоцементное 

соотношение. 

3. Соблюдать требования НД и СП; 

4. Соблюдать погодные условия при кладке кирпича.  

 

В случае, если «высолы» всё же проявились, рекомендуется осуществить сухую очистку. 

 


